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В последнее время наблюдается непрерывный рост объема производства полимерных
материалов. Соответственно расширяются и области их применения. В связи с этим боль-
шое значение приобретают вопросы повышения качества, надежности и долговечности
получаемых из них изделий. Один из наиболее существенных недостатков всех полимер-
ных материалов является их низкая светостойкость.

Эту проблему можно решить с помощью светостабилизации промышленно выпускае-
мых полимеров. Достигается это введением в полимер различных добавок многоцелевого
характера [2,3,4].

Порошкообразные соли и оксиды металлов, очень хорошо отражают ультрафиолето-
вый свет. В то же время порошок металла в полимерной матрице может действовать как
набор случайным образом расположенных зеркал, что приводит к многократному отра-
жению света, проходящего через полимер. Очевидно, наблюдаемый эффект будет сильно
зависит от концентрации порошка, размеров частиц и природы металла [1,5,6].
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