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Согласно современной номенклатуре минералов, утверждённой Международной мине-
ралогической ассоциацией, жемчуг не является минералом. Это твердое биогенное образо-
вание, округлой, неправильной формы, зонального строения, в составе которого находятся
закономерно расположенные частицы арагонита и связующее органическое роговое веще-
ство конхиолин. Несмотря на огромную популярность с древнейших времен украшений и
других изделий из жемчуга, систематический подход к его изучению стал развиваться с
конца 20-го века по мере совершенствования методов локального изучения вещества.

В представленной работе изучены особенности строения и состава природного и куль-
тивированного речного жемчуга различной формы и окраски методами рентгенофазово-
го анализа, аналитической сканирующей электронной (АСЭМ) и атомно-силовой (АСМ)
микроскопии. Исследования проводились на кафедре кристаллографии и кристаллохимии
геологического факультета МГУ.

По данным АСЭМ и АСМ установлено, что большинство изученных жемчужин явля-
ются культивированными. Среди них выделены образцы с затравками двух типов: первый
тип характеризуется родственным составом с самой жемчужиной, второй - представлен
синтетический органический полимером. Также обнаружено несколько природных жем-
чужин.

Исследованные образцы состоят из плотно упакованных кристаллов арагонита, по-
крытых тонким слоем биополимера и обладают смешаннослойным строением, характери-
ующимся наличием призматических и пластинчатых слоев, что полностью соответствует
литературным данным [1, 2]. Однако, 2 образца из коллекции характеризуются исключи-
тельно пластинчатым строением, свойственным, как правило, морским жемчужинам.

Анализ внешнего вида речных жемчужин не выявил следов старения ни на одном из
образцов.
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