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В данной работе были получены димерные наночастицы (НЧ) магнетит-золото различной формы в диапазоне размеров 5-30 нм, обладающие двумя функциональными поверхностями, выраженными магнитными свойствами, низкой токсичностью и дающие возможность модификации широким спектром органических лигандов, в том числе специфичных к определенным типам клеток. Исследуемые НЧ проявляют дозозависимую цитотоксичность, не вызывают усиление продукции активных форм кислорода, преимущественным механизмом клеточной гибели является некроптоз. НЧ магнетит-золото поглощаются клетками благодаря конститутивному эндоцитозу. При введении НЧ здоровым лабораторным животным, во всех случаях наблюдается преимущественное накопление НЧ в органах ретикулоэндотелиальной системы (РЭС), а именно в печени и селезенке. При изучении распределения НЧ в организме лабораторных мышей с привитыми им опухолями молочной железы 4Т1, на уровне 3,5-4 мкг Au/г ткани обнаружено пассивное накопление НЧ в опухолях. С использованием метода МРТ выявлено накопление гантелевидных НЧ магнетит-золото в привитых лабораторным мышам опухолях молочной железы 4Т1.

Полученные образцы магнитных наночастиц могут быть использованы для адресной доставки лекарств в опухолевые клетки молочной железы, а также для визуализации ее опухолей методом МРТ, в том числе, при пассивном накоплении. Исследуемые наночастицы являются перспективной моделью для использования в качестве тераностических препаратов, сочетающих в себе как терапевтический, так и диагностический потенциал.
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