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Интерес к изучению силикатных и германатных систем с висмутом и свинцом обуслов-
лен прикладными свойствами полученных кристаллов и их применением как в оптической,
так и в ядерной физике. Кристаллы могут обладать сцинтилляционными, электроопти-
ческими, пьезоэлектрическими свойствами, используются в качестве активной лазерной
среды, резонаторов для лазеров, устройств для записи голографических изображений,
фотоакустических дефлекторов. [1,2] Метод гидротермального синтеза представляет инте-
рес как способ изучения кристаллизациии в выбранных системах и получения новых фаз,
моделирования особенностей распределения и миграции этих элементов в природных си-
стемах и связанное с этим прогнозирование новых мест их добычи.

В данной работе использовался стальной автоклав с плоским затвором. Условия экс-
перимента: Т = 280оC, р = 10 МПа. Длительность эксперимента 21 день. Результаты
экспериментов изучались под бинокуляром, после чего отбирались монокристальные объ-
екты для определения параметров и состава. Было поставлено 12 опытов и все кристаллы
анализировались на состав и параметры ячеек. Как показала диагностика, были полу-
чены синтетические аналоги ряда минералов, а также известные соединения: силленит
Bi12SiO20, F-пироморфит Pb5(PO4)3F, фосфат Li3PO4 в низкотемпературной модифика-
ции, бисмоклит BiOCl, котунит PbCl2, борат RbBPO8, силикат аламозит, матлокит PbFCl,
и 3 соединения, которым не было найдено аналогов по параметрам и составу в структур-
ной базе данных. Таким образом, в выбранных условиях кристаллизации образовались
соединения из разнообразных классов неорганических соединений. Новые фазы будут ис-
следоваться далее при выполнении бакалаврской работы.
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