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Метод диэлектрической радиоспектроскопии даёт информацию о релаксационных характеристиках процессов поляризации в веществе.  Этим методом получают значения времён релаксации, релаксационных сил и энергии активации. На основе измеренных характеристик и диэлектрических спектров могут быть предложены гипотезы о механизмах релаксационных процессов. Пример медленных процессов – мицеллообразование в растворах ПАВ, коррозионные процессы, медленная подвижность функциональных групп полимеров. В инфранизкочастотной области метод даёт временную зависимость комплексной диэлектрической проницаемости как отклик при воздействии скачка напряжения на   измерительную ячейку с исследуемым веществом.    В результате получается зависимость комплексного сопротивления исследуемого объекта для широкого спектра частот, начиная от самой низкой частоты доступной для измерения.  
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