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На данный момент серьезно возникают экологические проблемы из-за наличия ионов
разных тяжелых металлов в окружающей среде, в частности, радионуклидов. Поэтому
данная работа проведена для того, что получить новый сорбент для извлечения ионов строн-
ция. Синтез проводили двумя способами. В первом способе (синтез 1), проводили синтез
путем взаимодействия ацетилацетоната кальция (Ca(AcAc)2‘3H2O) с полифенисилоксаном
(ПФС) при кипячении в толуоле. Второй синтез проводили в условиях механохимиче-
ской активации. Во обоих синтезах получены растворимый и нерастворимый полимеры.
Состав полученных продуктов определен методами электронно-зондового анализа с по-
мощью энергодисперсионного спектрометра Shimadzu EDX 800 HS, используемого в каче-
стве аналитической приставки к растровому электронному микроскопу JEOL JSM-6610LV
и синхронного термического анализа на установке Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Все дан-
ные элементного анализа приведены в таблице. Были получены близкие значения содер-
жания фракций полимера синтезированных двумя способами. Полученный растворимый
полимер будет использован в модификации вермикулита. Так как в полимере содержится
кальций, то при проведении сорбции полученным на его основе сорбентом, атомы кальция
будут замещаться атомами стронция, таким образом удаляя их из растворов.
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Рис. 1. Содержание элементов в полученных двух фракциях синтезов 1 и 2.
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