Поиск и синтез нового селенит хлорида Sr2Mn(SeO3)2Cl2
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В последние годы внимание ученых обращено на соединения с экзотическими магнитными подсистемами. В таких соединениях могут наблюдаться различные квантовые явления, вызванные группами атомов с магнитными подсистемами низкой размерности (от 0 до 2): магнитные фрустрации, волны зарядовой плотности, спиновые жидкости и др. Примером таких соединений могут выступать Sr2M(SeO3)2Cl2 (M=Co, Ni, Cu) [1,2]. Для соединения с Ni показано [3], что эта фаза обладает антиферромагнитной цепочечной подсистемой co спином S = 1. Особый интерес возникает в исследовании возможности получения и изучения магнитных свойств аналогичной фазы, содержащей в качестве d-металла марганец (II), спин которого будет S = 5/2.
В данной работе нами проведен поиск и синтез фазы состава Sr2Mn(SeO3)2Cl2 твердофазным синтезом, а также осуществлена характеризация этой фазы методами структурного анализа и спектроскопии. Структура Sr2Mn(SeO3)2Cl2 показана на Рис.1 Ажурный каркас структуры построен из слоев полиэдров SrO6Cl2 и цепочек из октаэдров MnO4Cl2, которые дополнительно сшиваются селентиными группами SeO32–. Расстояние Mn–Mn в цепи октаэдров MnO4Cl2 составляет 5.457 Å, что, учитывая большой спин S =5/2 катионов Mn2+, может приводить к магнитному обмену в такой цепи.
Проводится сравнение полученной нами фазы с другими представителями семейства Sr2M(SeO3)2Cl2 (M = Co, Ni, Cu).
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	Рис. 1. Структура Sr2Mn(SeO3)2Cl2: полиэдры SrO6Cl2, MnO4Cl2 и группировки SeO3
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