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При уменьшении размеров агрегатов вещества до 1-100 нм, оно начинает проявлять новые, с точки зрения привычной физики и химии, свойства [1]. Данное явление уже находит своё применение в прикладных отраслях, в том числе в катализе, однако требует дальнейших всеобъемлющих исследований. 
В данной работе представлены результаты каталитических исследований наночастиц серебра, меди и их соединений в низкотемпературной реакции орто-пара конверсия водорода [2,3].

Наночастицы меди и серебра нанесены на γ‑Al2O3, произведённый Редкинским катализаторным заводом (марка «трилистник», удельная поверхность – 220м2/г). Наночастицы получены методом пропитки носителя раствором соли металла, дальнейшим её разложением и восстановлением в среде водорода. 
Каталитическая активность образцов с вариативным соотношением наночастиц серебра и меди изучена в реакции орто-пара конверсии протия при температуре кипения жидкого азота (77 К). Результаты данных исследований приведены в таблице ниже.
Таблица 1. Сводная таблица результатов исследования каталитических свойств моно- и биметаллических наночастиц на основе меди и серебра в реакции орто-пара конверсии протия при 77 К
	Соотношение наночастиц
	100 % Cu
	50 % Cu : 50 % Ag
	25 % Cu : 75 % Ag
	100 % Ag

	K77уд,
молекул∙с-1∙см-2
	(5,0±1,1) ∙1014
	(1,0±1,3) ∙1015
	(8,7±1,1) ∙1014
	(6,3±1,1) ∙ 1014


Из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. В отличие от массивных металлов наночастицы меди и серебра проявляют каталитическую активность в реакции орто-пара конверсии протия, наибольшей активностью обладают биметаллические частицы с соотношением металлов в прекурсорах 50% : 50%;

2. Биметаллические наночастицы меди и серебра обладают небольшим синергетным эффектом в сравнении с монометаллическими частицами.

3.  Реакция орто-пара конверсии при 77 К протекает по магнитному механизму, что свидетельствует о наличие магнитных свойств у исследованных наночастиц.
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